
Data: 2.08.2011 
Temat: Gdynia ul. 10 lutego/Świętojańska 
Nr otworu: 1 
Nr próbki: 1/5,0 
Głębokość: 5,0 m 
  
Krzywa kumulacyjna:  

 
 
Klasyfikacja: pospółka (niespoisty) 
 
Frakcje: 
Kamienista: 0 
Żwirowa: 14,51 
Piaskowa: 
83,15 
Pyłowa: 1,0533 
Iłowa: 1,2867 
 

Współczynnik filtracji: 
Hazena k10 : 93,648773 [m/d] 
USBSC k10 : 0,00074679 [m/s] 
Beyera k10 : 0,0012 [m/s] 
Beyera k10 : 103,68 [m/dobę] 
 

d10 : 0,342142 [mm] 
d60 : 0,895221 [mm] 
C: 1,191460  
U: 2,616522  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Badanie wykonała: Weronika Palicka      Załącznik nr 8.1 


